
GAMME

Additif accélérateur du séchage de la membrane Ultraflex à basses températures, qui 
améliore les propriétés mécaniques de la membrane. Il permet d’appliquer Ultraflex 
ecouches épaisses. Idéal pour les systèmes traffic.

USAGES
      Systèmes Traffic Ultraflex.
      Application de la membrane Ultraflex en couches épaisses.
      Application d’Ultraflex à basses températures.

CONSOMMATION
Quickcure est fourni en pots de 1 kg afin de simplifier le rapport de mélange 1:1 et éviter 
ainsi des erreurs de calcul durant le mélange sur le chantier.

APPLICATION

MANIPULATION ET TRANSPORT

► Protection cutanée: Utiliser des gants en caoutchouc. Enlever immédiatement après 
contamination. Utiliser des vêtements qui couvrent tout le corps. Bien rincer à l’eau et au 
savon après utilisation et avant de manger, boire ou fumer.  ► Protection des yeux/visa-
ge: Utiliser des lunettes de protection afin d’éviter les éclaboussures. ► Résidus: Il faudra 
éviter de produire des résidus ou les réduire au minimum. Incinérer dans des conditions 
contrôlées conformément aux lois et aux réglementations locales et nationales.

12 mois, stockage dans un lieu sec et à une température comprise entre 5 ºC et 35 ºC.
PÉREMPTION

PRÉSENTATION
Pots métalliques de 1 kg (1,2 l) pour un rapport de mélange 1:1 avec Ultraflex 15 kg.

Ouvrez le pot de Quickcure et mélangez légèrement. Ensuite, ajoutez tout le contenu 
du pot de Quickcure dans un pot d’Ultraflex de 15 kg, et mélangez à nouveau jusqu’à 
obtenir un mélange homogène. Si vous utilisez un mélangeur, faites-le à faible vitesse 
de rotation et prenez soin de ne pas ajouter d’air au mélange. Attendez deux minutes 
environ et appliquez normalement à l’aide d’un rouleau ou d’une raclette.

En cas d’application en pente ou à la verticale, utilisez Tixal.

PROCÉDÉ: Suivez les instructions contenues dans le paragraphe APPLICATION pour 
mélanger Ultraflex et Quickcure. Dès que le mélange entre Ultraflex et Quickcure est 
homogène, ajoutez la quantité nécessaire de Tixal, et mélangez à nouveau. En fonction de la 
pente, il est possible d’arriver à mélanger un maximum de 500 ml de Tixal pour 15 kg 
d’Ultraflex.

Temps de séchage initial: de 2 à 4 heures approx.
Temps de séchage de la membrane: 24 heures.
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